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Absence de défaut susceptible de nuire à la tenue en
traction et à la tenue en fatigue :
-  Conformité matière.
-  Santé matière (criques, lignes ... prohibées).
-  Conformité traitement thermique : structure, dureté.
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Norme C20 0020
Norme C20 0020
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-  Conformité du revêtement : Nature, épaisseur. S
  Si sigle figurant au plan
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Aptitude au frottement S Norme C10 0055
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-  Etats de surface.
-  Conformité filetage.
-  ∅ des portées.
-  Perpendicularité des faces d'appui.
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Norme C10 0055
Norme B11 3110
Norme B11 3180

-  Conformité longueur filetage pour écrou borgne. S
  Si sigle figurant au plan

    www.sepana.ir

Full document details: PSA R99 1102 1997

http://www.avadocuments.com/doc/psa-r99-1102-1997
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-  Conformité à la STE 9605133799 S
  Sigle figurant au plan
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Full document details: PSA R99 1102 1997
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