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  The English version is a translation. In case of 

dispute the German original will govern. 
 
 

Vorwort  Foreword 
 

Bei der vorliegenden Norm handelt es sich um 
eine Auswahlnorm für den Bereich Schweißzusätze.
 

 The presented standard is a selection standard 
for welding materials. 

Diese Norm wurde vom Normenausschuss 
NA 140-00-22 AA „Technische Dokumente und  
Maschinenelemente (NABw TD/Ma)“ erarbeitet. 

 This standard has been prepared by the 
standardization committee NA 140-00-22 AA 
„Technical documentation and machine elements 
(NABw TD/Ma)”. 
 

Die für Schweißungen an Panzerstahl zu 
verwendenden Schweißzusätze sind zulassungs-
pflichtig. 
 

 The welding materials used for welding on 
armour steels are subject to an approval 
procedure. 

   
Änderungen 
 

 Amendments 
 

Gegenüber VG 95132:2011-09 wurden folgende 
Änderungen vorgenommen: 

 Compared with VG 95132:2011-09 the following 
amendments have been adopted: 

a) DIN EN 1600 ersetzt durch DIN EN ISO 3581;  a) DIN EN 1600 replaced by DIN EN ISO 3581; 
b) DIN EN 757 ersetzt durch DIN EN ISO 18275;  b) DIN EN 757 replaced by DIN EN ISO 18275; 
c) DIN 2303 ersetzt durch TL 2350-0003;   c) DIN 2303 replaced by TL 2350-0003; 
d) Anwendungsbereich geändert;  d) scope amended; 
e) Liste der zugelassenen Schweißzusätze 

(Tabellen 1 und 2) aktualisiert; 
 e) list of approved welding materials (Tables 1 

and 2) updated; 
f) Norm redaktionell überarbeitet. 
 
 

 f) standard revised editorially. 

Frühere Ausgaben  Previous editions 
 

VG 95132: 2011-09 
VG 95132-1: 1979-11, 1990-06, 2004-06 
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